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1. Einleitung

Seit im Jahr 2002 die CE-Kennzeichnung von Geokunststoffe in Deutschland verbindlich wurde, werden
die Produktkennwerte von Hersteller selbst definiert, ohne dass Kontrollen von einer unabhangigen In-
stanz durchgefiihrt werden.

Die frihere Eignungsprifung flir Produkte durch ein unabhangiges Institut und die Fremdiberwachung,
die in friheren Deutschen Normen und Merkblattern geregelt waren, sind damit entfallen. In den neuen
ZTV E-StB werden als Konsequenz dieser Entwicklung vom Auftragnehmer die Durchfiihrung von Eig-
nungsprifungen, Eigentiberwachungspriifungen und Baustoffeingangsprifungen gefordert.

In lhrem Vortrag “Priifung von Geokunststoffen nach den neuen ZTV E-StB 09” (2009) hat Frau Dipl.-
Geol. U. Blume die Verantwortlichkeiten fiir die Qualitatssicherung bei der Entgegennahme, der Liefe-
rung, der Weiterverarbeitung und der Abnahme von Erdbauleistungen beim Einsatz von Geokunststoffen
dargelegt, die in den neuen ZTV E-StB 09 geregelt sind (VSVI 2009).

Die neuen ZTV E-StB beinhalten bei den Baustoffeingangspriifungen (BEP) eine Offnungsklausel, durch
die der Umgang mit Geokunststoffen erleichtert und der Prifumfang reduziert werden. Wenn der ,In-
den-Verkehr-Bringer” (Hersteller oder Hindler) den Nachweis einer gleichwertigen freiwilligen Uberwa-
chung (fU) erbringt, kann auf die Baustoffeingangspriifung verzichtet werden.

Vom Industrieverband Geokunststoffe IVG wurde in Zusammenarbeit mit der BASt eine entsprechende
Empfehlung fir die Durchfiihrung der Uberwachung und Zertifizierung von Geotextilien, geotextilver-
wandten Produkten und Dichtungsbahnen, die nach dem europdischen Konformitatsnachweisverfahren
System 2+ zugelassen sind, erstellt. Die Firmen und Verbande, die diese Empfehlung unterschreiben,
verpflichten sich zu deren Einhaltung. Produkte, die einer solchen freiwilligen Uberwachung durch den
Hersteller bzw. Handler unterliegen, sind am Produktqualitdtszeichen des Industrieverbandes Geokunst-
stoffe IVG zu erkennen.

In diesen Beitrag werden die Verantwortlichkeiten fiir die Qualitatssicherung bei der Produktion und der
Lieferung von Geokunststoffen durch den Hersteller bzw. Handler dargelegt. Dies umfasst u. a. die
Durchfiihrung der Uberwachung nach dem Konformititsnachweisverfahren nach dem System 2+ und die
optionale Zertifizierung von Geokunststoffen nach der neuen IVG-Verbandsempfehlung.

Zunichst wird ein Uberblick tiber alle Qualitdtssicherungsschritte unter besonderer Beriicksichtigung der
neuen ZTV E-StB 09 gegeben. AnschlieRend werden alle Schritte des Qualitatssicherungssystems wah-
rend der Produktion von Geokunststoffen durch den Hersteller erklart. Dabei wird auch die Freiwillige
Uberwachung durch akkreditierte Priifinstitute detailliert beschrieben. Zusammen mit dem Konformi-
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tatsnachweisverfahren System 2+ wird durch das IVG-Produktqualitatszeichen eine hohe Qualitdt der
gelieferten Produkte sichergestellt.

2. Qualitatssicherung und Verantwortlichkeiten von der Herstellung bis zur Abnahme des
Bauloses

Die Qualitatssicherung von Geokunststoffen von der Herstellung bis zur Abnahme des Bauloses erfolgt in
Schritten:

— Werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller mit Uberwachung und Zertifizierung
durch eine zugelassene Stelle,

— Eignungsprifung durch den Auftragnehmer,

— Eigenlberwachungsprifungen durch den Auftragnehmer,

— Kontrollprifungen durch den Auftraggeber.
Die Verantwortlichkeiten flr diese Schritte sind auf den Hersteller bzw. Handler, den Auftragnehmer und
den Auftraggeber verteilt. Vertragsgrundlage fiir die Lieferung der Geokunststoffe vom Herstel-
ler/Handler an den Auftragnehmer sind die , Technischen Lieferbedingungen fur Geokunststoffe im Erd-
bau des StralRenbaues” TL Geok E-StB. Das Vertragsregelwerk zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber

bilden die ZTV E-StB. In Bild 1 sind diese Zusammenhange visualisiert. Rot markiert sind die Ablaufe, die
in diesem Vortrag detailliert erlautert werden.
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Bild 1:  Schematische Ubersicht iiber die durchzufilhrenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten fiir das Liefern

und Einbauen von Geokunststoffen
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Vom Hersteller wird die CE-Kennzeichnung gemaR System 2+ durchgefiihrt. GemaR dem Konformitats-
nachweisverfahren nach den europaischen Normen EN 13249 ff werden die Erstprifung des Produktes
und die regelmaRigen Probenahmen und Materialpriifungen ausschlieBlich im Verantwortungsbereich
der Hersteller durchgefiihrt. Im System 2+ gibt es keine feststehenden Anforderungen an die Qualifikati-
on und Kompetenz der Materialprifstellen.

Die Uberwachungsstelle (iberwacht und tiberpriift die ordnungsgemaRe Durchfiihrung der werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK) und den Produktionsablauf. Das CE-Zertifikat besagt, dass gemaR der Pro-
duktnormen DIN EN 13249 ff produziert worden ist und daher das CE-Zeichen verwendet werden darf.
Eine stichprobenartige Produktpriifung durch ein unabhangiges Priflabor erfolgt im System 2+ nicht.

Die neuen ZTV E-StB beinhalten bei den Baustoffeingangspriifungen (BEP) eine Offnungsklausel, durch
die der Umgang mit Geokunststoffen erleichtert und der Priifumfang reduziert werden. Wenn der ,,In-
den-Verkehr-Bringer” (Hersteller oder Hindler) den Nachweis einer gleichwertigen freiwilligen Uberwa-
chung (fU) erbringt, kann auf die Baustoffeingangspriifung verzichtet werden.

Vom Industrieverband Geokunststoffe IVG wurde in Zusammenarbeit mit der BASt eine entsprechende
Empfehlung fiir die Durchfiihrung der Uberwachung und Zertifizierung von Geotextilien, geotextilver-
wandten Produkten und Dichtungsbahnen, die nach dem europaischen Konformitatsnachweisverfahren
System 2+ zugelassen sind, erstellt. Die Firmen und Verbande, die diese Empfehlung unterschreiben,
verpflichten sich zu deren Einhaltung.

Produkte, die einer solchen freiwilligen Uberwachung durch den Hersteller bzw. Hindler unterliegen,
sind am Produktqualitdtszeichen des Industrieverbandes Geokunststoffe IVG (www.ivgeokunst-
stoffe.com) zu erkennen. Zusammen mit dem Zertifikat der CE-Kennzeichnung, durch die die werkseige-
ne Produktionskontrolle nach dem System 2+ belegt wird, werden diese Produkte mit einem Produktzer-
tifikat geliefert.

3. Schritte im Qualitatssicherungssystem wahrend der Produktion von Geokunststoffen

3.1. Einfihrung

Beim Produktionsprozess von Geokunststoffen werden viele Schritte unternommen, um sicherzustellen,
dass das Endprodukt allen Anforderungen und Eigenschaften der im Produktdatenblatt angegebenen
Kennwerte genligt. Dazu werden die folgenden Schritte dieses Prozesses durchgefiihrt:

= Zertifizierung des Herstellers gemaf ISO 9001.
=  Konformitdtsnachweisverfahren nach dem System 2+ mit:
—  Erstprifung des Produkts,
—  Werkseigene Produktionskontrolle,
—  Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle, basierend auf stindiger Uberwa-
chung, Beurteilung und Anerkennung der Werkseigenen Produktionskontrolle (Konformi-
tatserklarung und CE-Zeichen).

Die europdischen Normen 13249 ff. legen das Konformitdatsnachweisverfahren in einem so genannten
Anhang ZA fest. Die Aufgaben zur Durchfiihrung des Konformitatsnachweisverfahrens, System 2+
verteilen sich auf den Hersteller und die zugelassene Stelle wie in Tabelle 1 aufgefihrt.
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Tabelle 1:  Aufgaben des Herstellers und der zugelassenen Stelle zur Durchfiihrung des
Konformitdtsnachweisverfahrens

Konformitats- Aufgabe des Herstellers Aufgabe der

nachweisverfahren zugelassenen Stelle
Konformitdts- | - Erstprifung des Produkts Zertifizierung der werkseigenen
Erklarung des Produktionskontrolle aufgrund
Herstellers - kontinuierliche werkseigene | von

Produktionskontrolle

- Erstinspektion des Werkes und

2+ - ggf. zusatzliche Priifung von der werkseigenen

im Werk enthommenen Produktionskontrolle

Proben nach Prifplan

- laufende Uberwachung,
Beurteilung und Anerkennung
der werkseigenen
Produktionskontrolle

Optional schlieRt sich an diese Schritte die Zertifizierung von Produkten nach der neuen IVG-
Verbandsempfehlung an.

3.2.1S0 9001

Ein nach ISO 9001 zertifiziert Betrieb muss alle Betriebsprozesse in Bezug auf Qualitaitsmanagement so-
wohl in der internen Organisation und beim Bezug der Rohstoffe, bei Forschung und Entwicklung, bei der
Produktentwicklung etc. als auch in der Produktion in exakt festgelegt haben.

Diese Verfahren werden wahrend der ersten Beurteilung (Erstprifung) des Qualitdtssicherungssystems
kontrolliert und durch ein dazu akkreditiertes Zertifizierungsinstitut genehmigt. Dies ist die Grundlage fir
die Zertifizierung des Betriebes.

Teil des Qualitatssicherungssystems ist eine interne Kontrolle der korrekten Durchfiihrung der Verfah-
ren. Die einzelnen Abteilungen eines Betriebs werden regelmaRig auf die korrekte Durchfiihrung der
Verfahren kontrolliert. Das Qualititssicherungssystem wird zweimal im Jahr durch die Uberwachungs-
stelle, einem zu diesem Zweck akkreditiertem Institut, Gberprift.

In der Beschreibung der Betriebsverfahren wird zum Beispiel festgehalten:

— wie oft und vom wem die internen Priifgerate kontrolliert und kalibriert werden miissen

— welche Anforderungen in Bezug auf Ausbildung und Erfahrung der Laboranten, die die Gerate be-
dienen, gestellt werden,

— wie die Resultate ihrer Arbeit festgelegt und kontrolliert werden,

— wie alle Einstellungen der Produktionsmaschinen festlegt sind,

— wie die Qualitatskontrolle der hergestellten Produkte durchgefiihrt werden muss,

— in welchen Dokumenten festgelegt ist, wie oft die Eigenschaften der hergestellten Produkte getes-
tet werden mussen,
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— in welchen Dokumenten oder Datenbanken diese Resultate festzulegen sind,

— in welchen Arbeitsanleitungen die Musterungsgrenzen der hergestellten Produkte festgelegt sind,
— wie die Resultate von Tests zu registrieren sind,

— welche Regeln fiir die Lagerung der ausgemusterten Produkttypen gelten.

Die Anforderungen der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ werden in den relevan-
ten Verfahren aufgenommen, so dass diese Kontrolle auch gemaR der festgelegten Regeln ausgefiihrt
und kontrolliert wird.

Wahrend der Produktion werden gemal} des unter ISO 9001 festgestellten Verfahren unter Anderem
folgende Kontrollen durchgefiihrt:

— Eingangskontrolle der Rohstoffe auf bestimmte Eigenschaften:
— CE- Kennzeichnung,
— visuelle Kontrolle der Dokumente,
— Abnahme von Proben und die Kontrolle dieser auf vorab bestimmte Eigenschaften. Die Kontroll-
frequenz und die Produktkennwerte sind in den Produktionsanleitungsblattern festgelegt.
— Kontrolle wahrend der Produktion:
o Umgebungsfaktoren wie Feuchtigkeit, Temperatur, usw.,
o Einstellungen der Produktions-Maschinen wie Temperatur, Druck, Geschwindigkeit, Poly-
mer Rezept usw.,
o Wartung und Reinigung der kritischen Produktions-Maschinenteile.
— Kontrolle des Endprodukts:
o  Mit hoher Frequenz: die wichtigsten Produkteigenschaften wie Gewicht, Dicke, Starke, Elas-
tizitat, usw.,
o Mit niedriger Frequenz: abgeleitete Eigenschaften wie Ablaufleistung, Sanddichte, Wasser-
durchlassigkeit, Reibung,
Visuelle Produktkontrolle,
Kontrolle der Verpackung und der notwendigen Etiketten.

Alle gemessenen Werte der Produkteigenschaften und Maschineneinstellungen werden in eine Daten-
bank aufgenommen. Durch die Kopplung der Testresultate an eine Produktionschargen- oder an eine
Rollennummer sind bei Bedarf die liickenlose Riickverfolgung der Kontrollen und die problemlose Re-
cherche der Untersuchungsergebnisse moglich.

3.3. Erstpriifung des Produktes

Wird ein neues Produkt entwickelt, wird es zunachst einer internen Erstpriifung unterzogen, um seine
Eigenschaften zu definieren.

Diese Erstpriifung wird nach den geltenden Normen durchgefiihrt. Die Eigenschaften werden in einem
vorlaufigen Datenblatt festgelegt. Dann werden die Eigenschaften in einigen Produktionsrunden intensiv
gemessen. Auf dieser Grundlage wird ein endgiiltiges Produktdatenblatt festgelegt. Oft werden noch
Kontrollmessungen der Eigenschaften durch ein externes Laboratorium oder ein akkreditiertes Institut
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durchgefihrt, bevor die Produktkennwerte mit den jeweiligen Toleranzen durch den Hersteller definitiv
festgelegt werden.

Diese Produkteigenschaften werden durch den Hersteller als Teil seiner Produkt-Haftpflicht garantiert.
Der Geltungsraum der Garantie ist in seinen Lieferbedingungen festgelegt.

Vor 2002 war die Erstpriifung Teil des herrschenden Qualitatssicherungssystems im deutschen Straf3en-
bau. Damals wurde die Erstpriifung oder Eignungspriifung von Produkten durch ein unabhangiges Insti-
tut ausgefiihrt. Danach wurde auch de Uberwachung der Produktion dieser Produkte durch dieses Insti-
tut ausgefihrt.

In Folge der in 2002 eingefiihrten Europdischen Gesetzgebung auf dem Gebiet der CE — Kennzeichnung
werden diese externen Kontrollen nicht mehr ausgefihrt. Seitdem wird nur noch durch ein unabhangi-
ges Institut kontrolliert, ob der Prifumfang und die Priiffrequenz eingehalten werden.

3.4. Werkseigene Produktionskontrolle

Wahrend der Produktion der Geokunststoffe werden die Eigenschaften durch den Hersteller kontrolliert.
Welche Eigenschaften kontrolliert werden und in welchen zeitlichen Abstdanden ist im werkseigenen
Produktionskontrollsystem festgelegt. Dieses umfasst gemaR der Richtlinien nach ISO 9001 Verfahren zur
Uberwachung der Produktion.

Alle bestimmten Prifwerte werden in einer Datenbank archiviert. Durch die Kopplung der Messungen
und Messresultate an Rollen- und Produktionschargen-Nummern ist es moglich, die bestimmten Mess-
daten der Produktion aufzurufen, wenn z.B. ein Werkprifzeugnis (WPZ) erstellt wird oder wenn Méngel
beanstandet werden.

Die Datenspeicherung ist durch die Festlegungen der ISO 9001-Zertifizierung vor Manipulation geschitzt.
Die Zertifizierungsinstanz, die die werkseigene Produktionskontrolle Giberwacht, beurteilt und anerkennt,
hat zumeist direkten Zugang zu der Datenbank und kann dadurch die Werkseigene Produktionskontrolle
kontinuierlich durchfiihren.

3.5. Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle, basierend auf stindiger Uberwa-
chung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle (Konformi-
tatserklarung und CE-Zeichen)

Ein hierzu akkreditiertes Institut flihrt eine erste Kontrolle der Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)
durch und beurteilt, ob der Qualitatssicherung entsprechend dem im Mandat festgelegten Konformi-
tatstiberprifungssystem 2+, Gesetz der Bauprodukte Richtlinie 89/106/EWG, Genlige geleistet wird.

Welche Eigenschaften eines Produkts getestet werden missen, ist in den CE-Kennzeichnungsnormen EN
13249 ff festgelegt. Die Werte dieser Eigenschaften und die Toleranz (basierend auf dem 95% Vertrau-
ensbereich) werden mit Hilfe des Mittelwertes und der Produktabweichung angegeben. Die WPK wird
zweimal jahrlich iberwacht und beurteilt.

Auf Grund der Erstpriifung und der Uberwachung des Systems wird die WPK anerkannt und zertifiziert.
Auf Grund der Richtlinie 89/106/EWG vom 21. 12. 1988 erklart die Zertifizierungsinstanz, dass die ge-
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nannten Produkte durch den Hersteller an einer Erstpriifung, einer Werkseigenen Produktionskontrolle
und weiteren Prifungen unterworfen sind, dass die anerkannte Stelle die Erstpriifung der Produktions-
anlage und der WPK durchgefiihrt hat und dass durch die anerkannte Stelle auch die Uberwachung und
Genehmigung der WPK ausgefiihrt wurde.

3.6. Zertifizierung von Produkten nach der neuen IVG-Verbandsempfehlung
(Produktzertifikat)

3.6.1 Allgemeines

Als die IVG durch die BASt gefragt wurde, ein Uberwachungs- und Zertifizierungssystem zu griinden mit
dem Ziel, die gemaR ZTV E-StB fir die Durchflihrung der Baustoffeingangsprifung erforderlichen Prifun-
gen in definierten Zeitintervallen als freiwillige Uberwachung durchfiihren zu lassen, passte das gut zu
den IVG-Zielsetzungen, die u. a. die Férderung des Qualitatsbewusstsein der Mitglieder und bei der An-
wendung von Geokunststoffen umfassen.

Die Durchfiihrung der freiwilligen Uberwachung fiigt sich gut in die schon bestehenden Qualitdtskon-
trollsysteme ein, die vorgehend bereits beschrieben sind. Das Uberwachungs- und Zertifizierungssystem
basiert auf der Werkseigenen Produktionskontrolle, die durch das CE- Kennzeichnungssystem 2+ bereits
Uberwacht und zertifiziert wird.

Die Verbandsempfehlung des IVG regelt die Handhabung der Probenahme und Prifung von Material-
proben. Fir bestimmte Eigenschaften erfolgt eine regelmaflige Probenahme durch die zugelassene
Uberwachungstelle. Ein Teil des Priifumfanges der vom Hersteller durchzufiihrenden werkseigenen Pro-
duktionskontrolle wird von unabhéangigen Priflaboratorien mit besonderen Anforderungen an Personal,
Ausstattung und fachliche und technische Kompetenz durchgefiihrt. Diese Voraussetzungen gelten als
erflllt, wenn eine Akkreditierung fiir die Prifung von Eigenschaften gemaf? DIN EN 13249 ff nach einem
Akkreditierungsverfahren erteilt ist, das auf international anerkannten Normen und Standards (DIN EN
ISO/IEC 17025 und EN 45000 Reihe) beruht.

Die Firmen und Verbande, die diese Empfehlung unterschreiben, verpflichten sich zu deren Einhaltung.
Produkte, die einer solchen freiwilligen Uberwachung durch den Hersteller bzw. Hindler unterliegen,
sind am Produktqualitdtszeichen des Industrieverbandes Geokunststoffe IVG (www.ivgeokunststoffe.de)
zu erkennen. Zusammen mit dem Zertifikat der CE-Kennzeichnung, durch die die werkseigene Produkti-
onskontrolle nach dem System 2+ belegt wird, werden diese Produkte mit einem Produktzertifikat gelie-
fert.

Bei Produkten, die mit dem IVG-Produktzertifikat geliefert werden, kann gemaR ZTV E-StB 09 auf die
Durchfiihrung von Baustoffeingangspriifungen (BEP) verzichtet werden. Das Produktzertifikat kann als
Nachweis einer gleichwertigen freiwilligen Uberwachung des Vertragspartners (Hersteller oder Lieferant)
vorgelegt werden. Dies birgt einen grolRen Vorteil flir den Bauablauf, da das zertifizierte Produkt ohne
Wartezeit auf die Ergebnisse der Baustoffeingangspriifungen eingebaut werden kann. Die Art der durch-
zufiihrenden Priifungen ist abhangig von der Funktion des Produktes. Die Prifungen sind umfangreich,
so dass ein moglicher Verzicht auf einen finanziellen Vorteil fiir Auftragnehmer und Auftraggeber bedeu-
tet.
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Abhangig von der Bedeutung des Produktes fiir die Sicherheit des Bauwerks und der Flache des geliefer-
ten Produktes ist in den ZTV E-StB 09 die erforderliche Probenanzahl fiir die Durchfiihrung der Baustoff-
eingangsprifungen festgelegt (Bild 2).

[BE-Priifung entf'aillt}

Bei Bedenken:
Identitatsprifung

normale hohe
Sicherheitsanforderungen| | Sicherheitsanforderungen

\ 4 A

2 Proben je 2 Proben je
Lieferung bis 10.000 m2; Lieferung bis 6.000 m2;
danach eine Probe jede danach eine Probe jede
weitere 10.000 m2 weitere 6.000 m?2

Bild 2:  Priifumfang in Abhdngigkeit von den Sicherheitsanforderungen

Hohe Sicherheitsanforderungen liegen bei Bewehrungen oder anderen Anwendungen vor, in denen die
Langzeitfestigkeit bestimmend ist und/oder in denen das Produkt entscheidend fuir die Sicherheit der
Konstruktion und des Bauwerks ist. Die Anzahl der Proben betrdgt mindestens 2 Proben je Lieferung bis
6.000 m?, danach 1 Probe je weitere 6.000 m?.

Normale Sicherheitsanforderungen gelten bei allen anderen Anwendungen. Die Anzahl der Proben be-
tragt mindestens 2 Proben je Lieferung bis 10.000 m?2, danach 1 Probe je weitere 10.000 m? (vgl. Bild 2).
Hohe Sicherheitsanforderungen betreffen z. B. Bewehrungsaufgaben (Eurocode 7 Klasse 2). Normale

Sicherheitsanforderrungen betreffen alle anderen Anwendungen (Eurocode 7, Klasse 1).

Die Prifungen im Rahmen der Baustoffeingangspriifung sind von dafiir kompetenten unabhangigen
Prufstellen durchzufiihren. Der Kompetenznachweis kann z.B. durch eine Akkreditierung nach DIN EN
ISO 17025 erbracht werden.

Die Prifergebnisse sind entsprechend den jeweiligen Prifnormen anzugeben.

3.6.2 Probenahme, Priifungen und Priiflabor

Proben sind von der Uberwachungsstelle im Regelfall im Werk ohne vorherige Ankiindigung und nach
statistischen Grundsatzen von der zur Auslieferung bestimmten Fertigung zu entnehmen (DIN EN ISO
9862). Die Probenahme erfolgt im Allgemeinen im Rahmen der Erstinspektion des Werkes und
anschlieRend im Rahmen der laufenden Uberwachung.

Vom Hersteller als fehlerhaft oder von der Uberwachung als ausgenommen erklarte Produkte sind nur
dann von der Probenahme auszuschlieBRen, wenn sie ausgesondert und als solche deutlich
gekennzeichnet sind.

Die Proben sind unverwechselbar zu kennzeichnen.
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Produktprifungen im Sinne dieser Empfehlung sind von Priiflaboratorien durchzufiihren, die
unparteiisch sind und Uber das erforderliche Personal, die erforderliche Ausstattung sowie die
erforderliche fachliche und technische Kompetenz verfiigen. Diese Voraussetzungen gelten als erfillt,
wenn eine Akkreditierung fiir die Prifung der im Anhang B (Tabellen 1 und 2) der Empfehlung mit "+, x,
E, EP" gekennzeichneten Eigenschaften nach einem Akkreditierungsverfahren, das auf international
anerkannten Normen und Standards (DIN EN ISO/IEC 17025 und EN 45000er Reihe) beruht, erteilt ist.

Die o. g. Regelungen gelten sinngemal} auch fiir den Fall, dass ein Produkt durch einen Handler unter
seinem Namen in den Verkehr gebracht wird.

6.3.3 Bewertung der Priifergebnisse

Die Uberwachungsstelle bewertet, ob die Ergebnisse den Anforderungen der zu Grunde liegenden
europaischen Norm geniigen. Dariiber hinaus hat die Uberwachungsstelle zu priifen, ob die Ergebnisse in
plausibler Ubereinstimmung mit den Ergebnissen des Herstellers stehen, die im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle ermittelt wurden. Entspricht ein Prifergebnis nicht den
Anforderungen, kann die Uberwachungsstelle unverziiglich eine neue Probenahme und Priifung der
betroffenen Produkte veranlassen, bevor die Priifergebnisse endguiltig beurteilt werden.

Werden die Anforderungen nicht erfillt oder stehen die Ergebnisse mit den eigenen Ergebnissen des
Herstellers nicht in plausibler Ubereinstimmung, fordert die Uberwachungsstelle den Hersteller auf, den
beanstandeten Mangel innerhalb einer auf den Umfang und die Art der (iberwachten Bauprodukte
bezogenen, angemessenen kurzen Frist zu beheben. Nach Fristablauf findet eine Sonderiiberwachung
mit erneuter Probenahme statt.

Die Zertifizierungsstelle ist von der Uberwachungsstelle iiber die Bewertung der Priifergebnisse und die
Durchfiihrung von Sonderiiberwachungen zu unterrichten.

6.3.4 Priifumfang und zu priifende Eigenschaften

Fiir die Zertifizierung des Systems der werkseigenen Produktionskontrolle im Sinne der zu Grunde lie-
genden europdischen Norm (Anhang ZA) wird eine Erstinspektion ausgefiihrt. Diese Erstinspektion um-
fasst die Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle und die Probenahme aller Standardpro-
dukte. Daran sind alle Eigenschaften zu prifen, auf die der Hersteller in seiner Dokumentation zur
werkseigenen Produktionskontrolle fiir die entsprechenden Geokunststoffe Bezug nimmt und fiir die er
Eigenschaftskennwerte angibt.

Die laufende Uberwachung wird halbjéhrlich durchgefiihrt. Der Umfang der Priifungen sowie die zu prii-
fenden Eigenschaften sind in den entsprechenden Anwendungsnormen produktspezifisch festgelegt.

GemaR dieser Empfehlung sind bei jeder Werkstiberpriifung Proben zu entnehmen. An den entnomme-
nen Proben sind die Prifungen entsprechend der im Anhang 1 dieser Vortrag aufgenommen Tabellen 1
und 2 der Empfehlung durchzufiihren.
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6.3.5 Produktzertifikat und Produktqualitatszeichen

Die Zertifizierungsstelle beurteilt die von der Uberwachungsstelle vorgelegten Berichte abschlieBend und
entscheidet liber die Erteilung bzw. die Aufrechterhaltung eines Produktzertifikates. Dabei bezieht sie
Priifzeugnisse (iber Ergebnisse von Materialpriifungen, die auf Veranlassung der Uberwachungsstelle
durchgefiuihrt worden sind, ein. Das Produktzertifikat bezieht sich auf die Bestdtigung, dass die
vorliegende Empfehlung bei der Handhabung der Uberwachung und Zertifizierung angewandt wurde.
Das Produktzertifikat gilt nur in Verbindung mit einem giiltigen Zertifikat Gber die Zertifizierung des
Systems der werkseigenen Produktionskontrolle. Das Produktzertifikat bleibt maximal ein Jahr lang glltig
oder solange, wie sich die maRgebenden technischen Spezifikationen und die Bedingungen der
Herstellung des Bauproduktes nicht andern oder bis es von der Zertifizierungsstelle fiir ungtltig erklart
wird.

Auf der Grundlage des Produktzertifikates ist der Hersteller berechtigt, das Bauprodukt selbst und alle
zugehorigen Unterlagen durch einen Hinweis auf die Anwendung dieser Empfehlung mit dem
Produktqualitatszeichen des Industrieverbandes Geokunststoffe e. V. (Bild 1) zu kennzeichnen.

Bild 3: Produktqualitatszeichen des Industrieverbandes Geokunststoffe e. V.

6.3.5 Verodffentlichung der Produktzertifikate

Die Liste der zertifizierten Produkte wird mit den dazugehorigen Zertifikaten auf der Internetzseite der
IVG veroffentlicht, so dass diese Informationen jedermann zuganglich sind.

Mit den Zertifizierungsstellen ist vereinbart, dass sie die ausgestellten Zertifikate zusammen mit den
digitalen Produktzertifikaten direkt ins Internet stellen. Nur die auf der Internetseite aufgefiihrten Zerti-
fikate sind gliltig, um eine einfache Kontrolle garantieren und einen eventuellen Missbrauch zu vermei-
den.

Auch Nicht-IVG Mitglieder kénnen ihre Produkte zertifizieren lassen. Um das IVG Produktzertifikat zu
erhalten und dadurch die Méglichkeit zur Freistellung der Baustelleneingangsprifung, muss das Produkt
den Anforderungen der Empfehlung geniigen. Wenn das IVG-Produktzertifikat ausgestellt wurde, darf
das IVG-Glitesiegel auf Produkten und Datenblattern etc. verwendet werden.

Alle nach den Vorgaben des Bauproduktengesetzes fiir den Produktbereich zugelassenen Zertifizierungs-
stellen in Deutschland haben an der Entstehung der Empfehlung mitgewirkt und haben diese auch un-
terschrieben. Die Bedingungen zur Zertifizierung sind in der ,Empfehlung fiir die Durchfiihrung der
Uberwachung und Zertifizierung von Geotextilien, geotextilverwandten Produkten und
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Dichtungsbahnen, zugelassen nach dem europdischen Konformitatsnachweisverfahren System 2+
aufgefiihrt.

Es besteht der Anspruch, dass sich in Deutschland ein System etabliert, bei dem Produkte auf allen in der
ZTV E St-B 09 genannten Eigenschafte getestet und zertifiziert sind.

4. Zusammenfassung

Fiir den Einsatz im Erdbau des Strallenbaus miissen die eingesetzten Geokunststoffe hohen Qualitatsan-
sprichen genligen. Das Strallenbauregelwerk ist durch die Veroffentlichung der ZTV E-StB 09 im Hin-blick
darauf vollsténdig, so dass eine lliickenlose Nachverfolgung der Produkte von der Herstellung liber die
Lieferung bis zum Einbau moglich ist. Wichtig ist jedoch die Einhaltung der Vorschriften und Anforderun-
gen, angefangen beim Hersteller Gber den Lieferanten, Gber den Auftragnehmer bis hin zum Auftragge-
ber, um einen hohen Qualitdtsstandard des Produktes und der fertigen Leistung zu garantieren.

Mit der Einfliihrung der IVG-Verbandsempfehlung und dem zugehérigen Produktzertifikat und Giitesiegel
wird es moglich, Geokunststoffe zu verwenden, bei denen die Kennwerte der verlangten Eigenschaften
durch eine unabhéangige Instanz, d. h. ein akkreditiertes Priflabor, kontrolliert und zertifiziert sind.

Hersteller, deren Produkte einer freiwilligen Uberwachung unterliegen, kdnnen diese Produkte mit ei-
nem Qualitatssiegel kennzeichnen und liefern zusammen mit der CE-Kennzeichnung ein Produktzertifi-
kat. Dem Kunden wird die Einhaltung der im Produktdatenblatt angegebenen Eigenschaften garantiert.
Da in diesem Fall auf die Baustoffeingangspriifung verzichtet werden kann, reduziert sich sowohl der
finanzielle als auch der zeitliche Priifaufwand erheblich und es wird ein reibungsloser Bauablauf erzielt.
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Priafumfang und zu prifende Eigenschaften fir Geokunststoffe im Rahmen der
vorliegenden Empfehlung
Tabelle 1: Geotextilien und geotextilverwandte Produkte
Eigenschaft Prifverfahren Funktion
Trennen | Filtern | Entwassern | Bewehren | Schitzen
Masse pro Flachenein- | DIN EN ISO
heit 9864 i i i " "
. DIN EN ISO
Dicke 9863-1 und -2 * * *
Héchstzugkraft ¥ und DIN EN ISO N N . . .
Hochstzugkraftdehnung | 10319
Zugfestigkeit der N&hte | DIN EN ISO x
und Verbindungen 10321
Durchdriickwiderstand ™ | DIN EN 1SO R R .
2 12236
. DIN EN ISO
Zugkriechverhalten 13431 EP
DIN EN ISO
Druckkriechverhalten 25619-1 E
Beschadigung DIN EN ISO EY
beim Einbau 10722
SChUtZWIrkung DIN EN 13719 ——_— —_— —_— —_— E
von Geotextilien
Charakteristische Off- DIN EN ISO N N
nungsweite 12956
. DIN 60500-4,
weedueesoet loweviso |+ | o+ | - | eV | e
11058
. DIN EN ISO
Abflussleistung 12958 +
Bestandigkeit DIN EN 13243 ff EP EP EP EP EP
Anhang B
chemische Bestandigkeit | DIN EN 14030 EP EP EP EP EP
Witterungsbestandigkeit | DIN EN 12224 EP EP EP EP EP
TL Geok E-StB
Umweltunbedenklichkeit | 3.1, M Geok E EP EP EP EP EP
6.28

+: Prufung halbjahrlich erforderlich / ---: Prufung nicht erforderlich

x:  erforderlich, wenn Verbindungen in Zugrichtung vorgesehen sind

E: Prufbericht der Erstinspektion erforderlich

EP: Prufbericht der Erstinspektion fiir eine Produktgruppe erforderlich

1)

Wenn Zugfestigkeit und Durchdruckverhalten mit + angegeben sind, genligt anwendungsbezogen die malge-

bende Festigkeitsprifung fir die Bestimmung der Geotextilrobustheitsklasse (Zugfestigkeitprifung bei Gewe-
ben und Verbundstoffen, Stempeldurchdriickkraftpriifung bei Vliesstoffen)

2)
3)

4)

Diese Prifung kann nicht bei allen Produkten angewendet werden, z. B. nicht bei Verbundstoffen.
Prifung kann an fur die Produktgruppe reprasentativen Typen ausgefiihrt werden
Nicht bei Bewehrungsgittern

ANMERKUNG:Die Funktion "Trennen" ist immer mit den Funktionen "Filtern" oder "Bewehren" zusammen zu be-
trachten. Der Prifumfang ergibt sich aus der Summe der jeweils durchzufiihrenden Prifungen.
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Tabelle 2: Dichtungsbahnen
. Typen Prifnormen
Eigenschaft KDB GTD KDB GTD
Dicke + DIN EN 1849-2
Flachenbezogene Masse + + DIN EN 1849-2 DIN EN 14196
Schmelzindex (MFR) + DIN EN ISO 1133
Dichte + DIN EN ISO 1183
Wasserdurchlassigkeit
(Dichtheit gegen Flissigkeiten) E " DIN EN 14150 ASTM D 5887
Quellvermdgen + ASTM D 5890
Zugfestigkeit und + + DIN EN ISO 527-1, -3 | DIN EN ISO 10319
Héchstzugkraftdehnung
Durchdrickwiderstand + + DIN EN ISO 12236 DIN EN ISO 12236
Berstdruckfestigkeit E DIN 61551
. . L DIN ISO 34-1,
Weiterrei3festigkeit + Methode B
19
Innere Scherfestigkeit E DIN EN 1SO 12957-1
Biegeverhalten bei Kélte E DIN EN 495-5
Warmeausdehnung E ASTM D 696
Witterungsbestandigkeit EP DIN EN 12224 K
Mikrobiologische Bestandigkeit EP EP DIN EN 12225 DIN EN 12225
S . s . DIN EN ISO 13438,
Oxidationsbestandigkeit EP EP DIN EN 14575 Methoden C1 und C2
Spannungsrissbestandigkeit EP DIN EN 14576 DIN EN 14576 °
Bestandigkeit gegen Aus- EP EP  |DINEN 14415 DIN EN 14415
laugen (Wasserlosliches)
Wasseraufnahme (Enslin-Neff) + DIN 18132
Bestandigkeit gegen Trocken- Ep DIN EN 14417
Nass-Wechsel
Bestandigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel EP DIN EN 14418
Bestandigkeit gegen EP EP  |DINEN 14416 DIN EN 14416
Durchdringen von Wurzeln
o TL Geok E-StB 3.1, TL Geok E-StB 3.1, °
Umweltunbedenklichkeit EP EP M Geok E 6.28 M Geok E 6.28

KDB: Kunststoffdichtungsbahn, GTD: Tondichtungsbahn
+: Priufung erforderlich / ---: Prifung nicht erforderlich

E: Prifbericht der Erstinspektion erforderlich

EP:
1)

2 Winkelmessprobe ohne Kerbe

Prufbericht der Erstinspektion fiir eine Produktgruppe erforderlich
Messprobe Typ 5A, 100 mm/min

¥ Kann durch eine Scher- oder eine Schélprifung nach DIN EN ISO 13426-2 oder ASTM D 6496 bestimmt wer-

den.
4)

den.
5)

6)

ten durchgefiihrt werden.

Gilt fur eine Tondichtungsbahn nur, wenn sie mit einer KDB verbunden ist.
Wenn das Produkt nicht als Ganzes getestet werden kann, sollte die Priifung an den Geokunststoffkomponen-

Da Tondichtungsbahnen immer sofort abgedeckt werden muissen, kann auf diese Bestimmung verzichtet wer-




